ROLLLADENKASTEN-SYSTEME

EXTE RICHTLINIE FUR BAUANSCHLUSSE
ROLLLADENKASTEN-SYSTEME



RICHTLINIE FUR BAUANSCHLUSSE &I-e

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 Diese Verarbeitungsrichtlinie zitiert in Ausztgen die Richtlinie ,, Anschlisse an Fenster und Rollladen bei
Putz, Warmeddamm-Verbundsystem und Trockenbau” Ausgabe 2010, eine gemeinsame Richtlinie der Berufs-
verbande: Fachverband fur Ausbau und Fassade - Baden-Wirttemberg, Fachverband Glas Fenster Fassade

- Baden Wiirttemberg und Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.

1.2 BauteilanschlUsse missen vom Planer aufgenommen und geplant werden. Planungsaufgaben gehéren
in der Regel nicht zum Aufgabenbereich des Fachunternehmers. Ist jedoch kein Planer beauftragt, so obliegt
die Planungsleistung dem Fachunternehmer. Damit ist in diesem Fall das Unternehmen gemeint, welches
die Fenster einbaut. Der Rollladen-Konfektionar ist daher immer auf genaue Angaben durch den Besteller
angewiesen. Wir empfehlen zur Vermeidung von Missverstandnissen eine sorgfaltige und ausfuhrliche Auf-

tragsbestatigung.

2. ALLGEMEINE MATERIALINFORMATIONEN

2.1 PVC ist unter hohen Temperaturen und gleichzeitiger Gewichts- bzw. Druckbelastung dauerhaft
verformbar! Langenausdehnungen missen durch ausreichenden Abstand zu angrenzenden Bauteilen
jederzeit gewahrleistet sein. Es durfen keine stark expandierenden Abdichtungsmittel (Montageschaum,

Uberdimensionierte Dichtbdnder) in den Anschlussfugen eingesetzt werden.

2.2 Thermische Langenanderung:
Die nachstehenden Angaben gelten fir Temperaturunterschiede von ca. 70 K (z. B.-10°C bis +60°C).

PVC hart, weif3 min. 0,3% der Profillange
PVC hart, farbig min. 0,5% der Profillange

3. EINBAUSITUATIONEN

Monolithisch WDVS Klinker
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4. MONOLITISCHE BAUWEISE

4.1 Der Rollladenkasten wird mittels Damm- bzw.
Putztragerplatten auf die bendtigte Mauerwerksstarke
angepasst und Uberputzt. Das Element wird dabei so
eingebaut, dass es innen und auBen bindig mit dem
Mauerwerk abschliefBt.
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Aufbau Innen:

Abschlusswinkel PVC 20-150 mm =
Abschlusswinkel PVC Putzvariante 20-100 mm ]
Bei den Varianten Revision auBen und Raffstore kann der =
Kasten innen komplett verputzt werden. In diesem Fall wird [ ]
der Abschlusswinkel innen nicht benétigt. =
|
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Putztrager- bzw. Dammplatte I
‘ |

Aufbau AuBen: i J"—

Abschlusswinkel ALU 24 oder 50 mm

Putztrager- bzw. Dammplatte

5. WARMEDAMMVERBUNDSYSTEM

5.1 Der Rollladenkasten wird mittels Damm- bzw. Putz-
tragerplatten auf die bendtigte Wandstarke angepasst
und Uberputzt. Das Element wird dabei so eingebaut,
dass es in der Dammebene steht. Ublicherweise erfolgt
das Uberddmmen des Rollladenkastens bauseits.

Aufbau Innen:
Abschlusswinkel PVC 20-150 mm

Abschlusswinkel PVC Putzvariante 20-100 mm

Bei den Varianten Revision auBen und Raffstore kann der
Kasten innen komplett verputzt werden. In diesem Fall wird
der Abschlusswinkel innen nicht benétigt.

Putztrager- bzw. Dammplatte
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Aufbau AuBen:
Abschlusswinkel ALU 24 oder 50 mm

Putztradger- bzw. Dammplatte
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6. KLINKER (ZWEISCHALIGES MAUERWERK)

6.1 Der Rollladenkasten wird innen mittels Damm-
bzw. Putztragerplatten auf die bendtigte Wandstarke
angepasst und Uberputzt. Das Element wird dabei so
eingebaut, dass es direkt vor der Klinkerschirze steht.

Aufbau Innen:

Abschlusswinkel PVC 20-150 mm
Abschlusswinkel PVC Putzvariante 20-100 mm

Bei den Varianten Revision auBen und Raffstore kann der
Kasten innen komplett verputzt werden. In diesem Fall wird
der Abschlusswinkel innen nicht benétigt.

Putztrager- bzw. Dammplatte

Aufbau AuBen:
Standard AuBenblende mit PVC Anschlagleiste

Optional je nach Position bzw. Lage der Klinkerschiirze
Abschlusswinkel ALU 24 oder 50 mm
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7. BAUANSCHLUSS

7.1 Vor der Montage des Elements, mussen nach in- Abd1chjtu\~r19
nen Uberstehenden Reste des Fugenklebers der Klin- _
kerschale unbedingt entfernt werden. Diese kénnen B
durch punktuelle Druckbelastung zu Verformungen "Kehoretia

der AuBBenblende fiihren. Abdichtungen mittels Kom-
pribandern zwischen Rollladenkasten und Klinker
durfen ausschlieBlich im oberen Bereich (grtn) der
AuBenblende erfolgen, da diese ebenfalls dauerhaften
Druck ausUben.

entfernen!
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7.2 Der Abschlusswinkel ist grundsatzlich nicht als
Putzabschlussschiene vorgesehen. Die Putzabschluss-
schiene ist durch den Fachunternehmer (Stuckateur)
mit einem zusatzlichen Putzabschlussprofil zu ergan-
zen. Der Abschlusswinkel darf seitlich nicht in den
Putz hineinragen. Ggf. sind hineinstehende Sticke ab-
zutrennen. Bauseitig ist daflr zu sorgen, dass das not-
wendige Aufbringen von Armierungsgewebe fachge-
recht erfolgt. Insbesondere den StoB3stellen zwischen
Rollladenkasten und Mauer ist dabei besondere Auf-
merksamkeit zu schenken.

7.3 Zur Uberddmmung des Rollladenkastens werden
handelstbliche Damm- bzw. Putztragerplatten und da-
fr geeigneter Kleber verwendet. Bei dem bauseitigen
Aufbringen der Dammplatten ist besonders darauf zu
achten, dass nicht UbermaBig Druck beim Verkleben
auf die AuBenblende ausgelbt wird. Sollte dies nicht
sicher gestellt werden kénnen, so ist flr die Dauer der
Putzarbeiten der Auslassschlitz mit einem passenden
Stiick Dammstreifen auszufillen. Der Dammstreifen
muss unbedingt vor Inbetriebnahme entfernt werden.

7.4 Die fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen
ist bauseitig auszuftihren. Der Rollladenkasten darf
seitlich nicht mit Montageklétzen, Putz oder ahnlich
harten Materialien dauerhaft fixiert werden, eine
Materialausdehnung muss jederzeit gewahrleistet
sein. Zudem ist darauf zu achten, dass keine stark
expandierenden Materialien wie Bauschaum oder
Uberdimensionierte Dichtbander dauerhaften Druck
auf die Kastenprofile austiben.

Stand 05/2020 Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten! Seite 4 von 5



RICHTLINIE FUR BAUANSCHLUSSE

8. ROLLLADENFUHRUNGSSCHIENEN

Druck auf die Verrastung austbt. Unter hohen

mehr gewahrleistet werden.

8.1 Das seitliche Aufbringen von Kompribdndern oder
das Ausschaumen zwischen Rollladenfiihrungsschiene
und Bauanschluss ist nicht zuldssig, da dies dauerhaft

Temperaturen kann das zu Verformungen und einem
Abloésen der Fihrungsschienen fihren. Das frontale
Abdichten im Bereich der Laufnut ist ebenfalls nicht
zuldssig, da sich das NutmaB verringern kann. Ein
reibungsloser Ablauf des Behangs kann somit nicht

Kein Kompriband

[

der Fensterbankaufkantung / dem Bordstlck stehen.

8.2 Die Rollladenfuhrungsschienen missen innerhalb

Fensterbankaufkantung

konnen.

8.3 Rollladenfihrungsschienen missen einen Abstand
zur Fensterbank von 5-8 mm aufweisen um die ther-
mische Langenanderung jederzeit gewahrleisten zu

Adapterprofils 50841 angebracht werden.

8.4 Die abnehmbare Rollladenfihrungsschiene 50811/
50851 der zweiteiligen Fihrungsschiene fir Revision
auBen und Raffstore darf nicht Gberputzt werden,
da diese im Revisionsfall entfernt werden muss. Putz-
profile dirfen daher nur auf den oberen 25 mm des

50811

50851 ™~
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